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Tecnologia HIMOLOC: Introduccion
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Tecnologia HIMOLOC: Beneficios

¢ Tecnologia verdeSin disolventes ni tensioactivos

¢ Formulado codiferentes y exclusivos monomerasegun la aplicacion adecuada
Muyfacil de disolveren cualquier tipo de agua
¢ Se preparan con un simpezclador Estatico @

¢ Equipo Preparaciohow Cost

>

@

Posibilidad dedosificacion directad Pumps Go

@

Explotacionmas eficaz del polimero activo

@

Vida util mas larga (9 meses) que las emulsiones




Tecnologia HIMOLOC: Factor de disolucion del polimero

A La explotaciome activos del polimero depende considerablemente del proceso de Disolucion
A El equipo de disolucion de polimeros y el tipo de agua son facianes

A LaCalidad del Aguade Disolucioafecta considerablemente al rendimiento y a la viscosidad de los floculantes en
polvo y en emulsion

Dissolution Viscosity Decrease vs Deionized Water Conditions
(Cationic Flocculants)
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Tecnologia HIMOLOC: Polimeros

AAM: Acrylamide
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...Combinado con otros mondmeros para producir
Anionicos No lénicosy Anfoteros

polimeros
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Resistente a Extremada

la hidroélisis.
Sistemas
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MADAM o MC75
CgH41gCINO,
207.7 g/mol

Se utiliza
especialmente
para conseguir

un peso
molecular muy
elevado
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Mondémero
exclusivo
DERYPQL
naturaleza

molecular muy hidrofdbica;

elevado

alta
salinidad

MONOMEROS ANIONICOS

AA AMPS
o o
\)J\OH \)J\NX/SO?:+)
H Na
AAC AMPS-Na
C3H402 C,H12NNaO4S
72.06 g/mol 229.23 g/mol
Monémero  Funciona a pH
anionico acido, a
para temperaturas de
conseguir hasta 250°C vy a
un peso altas presiones.
molecular Sistemas HTHP
muy
elevado




Tecnologias HIMOLOC para Oil&Gas
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ESTIMULACION EOR PRODUCCION
Gama de polimeros especificos Polimeros desarrolladas Tecnologia de polimeros ~ Amplio rango de productos para
para lodos de perforacion base especificamente para mejorar la  disefiados para extraer mas tratamiento de aguas, que incluye
agua, disenados para estimulaciéon de pozos, como recursos y prolongar la vida atil  coagulantes, floculantes y
complementar y mejorar los Reductores de friccion y del pozo mediante operaciones rompedores de emulsion para
sistemas, permitiendo minimizar Polimeros Gelificantes de recuperacion mejorada (EORJatar el agua producida para su
el tiempo de no produccién y reutilizacion o vertido cumpliendo
mejorando el rendimiento de los objetivos operativos y
p0zos medioambientales

derypol



PAMGS con di f er e noniedady poengosicson pam lcuenplic | a r
aplicaciones especificas en la formulacion de lodos en base agua

TG325 10% AAM/MCQ Alto <1500 cp Aplicacion Productos

TX7360 64% AAMIMCQ /BZQ Reticulado <2500 cp (viscosificadores) GA8713 para sistemas ATAP
DR4000 80% AAM/BZQ/MCQ Medio <500 cp Control de pérdida d
ontrol de pérdida de
Anionicidad Peso fl r')d ZW322LMW
Producto Composicién Viscosidad uiao
(% molar) molecular
G02000 0% AAM Medio <2000 cp Extl;ended(_)r de GAX973
G02010 10% AAM/AAC Alto <3000 cp entonita
GA8713 13% AAM/AMPS Medio <400 cp Encapsulacion de GAX973
GAX973 13% AAM/AMPS Reticulado <400 cp esquistos
G02030 30% AAM/AAC Alto <2000 ¢ : ., :
> i Deshidratacion de lodos Serie TG/ TX/ DR
GO7130 30% AAM/AAC/AMPS Muy alta <500 cp (Floculantes) Serie GO
Tratamiento de agua Serie TG/ DR
producida (floculantes) Serie GO

ZW322LMW  50%/20%  AAM/BZQ/ AAC/IMCQ  Bajo <1500 cp




Aditivos para ESTIMULACION

Reductores de friccion de alto rendimiento que proporcionan beneficio:
econdmicos, medioambientales y operativos en sistemas de fracturaci

hidraulica
Producto Anionicidad Composicion e Viscosidad
(% molar) molecular
GA8713 13% AAM/AMPS Medio <400 cp
GO7130 30% AAM/AAC/AMPS Muy alta <500 cp Ap“caC'én Productos
GO5077 50% AAM/AAC/AMPS Alto <1000 cp GA8713 y GO5077 para sistemas ATAP
y de alta salinidad
GO7130 para condiciones universales
OR2500 10% e Vedio T Refd_UCt_C,)r de  DR2500 para sistemas de agua dulce a
MG12A 10% AAM/DIMAPAQUAT Alto <3000 cp flEEiein baja salinidad
MG11M 10% AAM/MAPTAC Alto <3000 cp MGI2A y MG11M y GASQ para
sistemas ATAP y SAGD (SAGD (Steam
Assisted Gravity Drainage )
Geles
. GA8713
GAS50 2,5%/13% AAM/DIMAPAQUAT/AMPS  Alto <1500 cp Divergentes




Injection Production
Well Well
h 4

Aditivos para EOR

La recuperacion mejorada del petroleo mediante el usB deM &
aumenta la eficacia de produccion desde el yacimiento maximi
las tasas de recuperacion.

TG30 35% AAM/MCQ/BZQ Alto <1000 cp
TG995 50% AAM/MCQ/BZQ Muy alta <2000 cp
Sy EEEC Composicion Peso Viscosidad Aplicacion Productos
(% molar) molecular

GA8713 13% AAM/AMPS Medio <400 cp Polvmer  COA8713 parasistemas ATAPy de alta
GO7130 30% AAM/AACIAMPS Muy alta <500 cp Flog ding salinidad

GO7130 para condiciones universales

Gel Water
GA8713 con PEI
Shutoff

Z\W322 50% / 20% AAM/BZQ/ AAC/MCQ Medio <1500 cp

AMPS: monémero sulfonado




Aditivos para PRODUCCIO!"

Soluciones para optimizar la separacion de petroleo y agua .
mejorando asi la produccion y rentabilidad de las operaciones ¥

oooooo

'
DR2500 10% AAM/BZQ Medio <400 cp Aplicacion Productos

DR3000 35% AAM/BZQ/MCQ Medio <400 cp _
DR6020 60% AAM/BCQ/MCQ Medio <400 cp Separacién de fases Serle DR
DR4000 80% AAM/BZQ/MCQ Medio <500 cp Serie GO
Rompedor de emulsion DR4000
Producto Anionicidad Composicion Peso Viscosidad (De0|lers ) KT2533

(% molar) molecular _ - _

GO2010 o VTG e <3000 cp Deshidratacion lodos Serie TG/ TX/ DR

GO7130 30% AAM/AAC/AMPS Muy alta <500 cp (Floculantes) Serie GO
GO5077 50% AAM/AAC/AMPS Alto <1000 cp Tratamiento de aguas Serie TG/ DR
(floculantes) Serie GO
Serie DR
Agua de lastre Serie GO
HygreenKT2533 100% A base de tanino olyBZQ Bajomedio <7000 cp erne
y




Aditivos para el control del polvo

Gama de productos para la supresion de polvo, disenados especificamente
para el coque de petroleo, residuos solidos finos y caminos

Producto lonicidad Composicion pH Solidos Viscosidad
AD500 Anidnico AAM/AAC 2,0-4,0 44% <1500 cp
AD342E  Anionico Acrilato de estireno 8,0-9,0 43% <200 cp
AD320 Anidnico Acrilato de estireno 7,5-9,5 32% <200 cp

Pilas de coque de petréleo
(Control del polvo) ADS00

Control de polvo en AD342E
caminos AD320




